








mente dipendente dall’estensione della superficie esposta
ai raggi solari ed alla loro intensita.

Per garantire il corretto intasamento dello strato &
importante che la miscelazione della malta avvenga con un
contenuto d’acqua adeguato e proporzionale alla tempera-
tura della pavimentazione e alle condizioni atmosferiche
presenti al momento della stesa.

Lo strato bituminoso viene steso e compattato come un
normale strato di usura drenante. Una volta raffreddato il
materiale, si procede nell’applicazione della malta che pud
avvenire manualmente con l'uso di apposite raclee per
superfici di modesta estensione o con sistemi meccanici nel
caso di applicazioni pill estese.

Dal punto di vista realizzativo, la pavimentazione non
presenta giunti o elementi di discontinuita e consente quin-
di di abbinare le caratteristiche di flessibilita e facilita di
stesa dei conglomerati bituminosi con 1'efficace combina-
zione fotocatalitica del cemento e del biossido di titanio.

Le prestazioni richieste in termini stabilita, resistenza
alla deformazione e all’ormaiamento, rugositi e rumorosi-
ta restano garantite.,

Per quanto riguarda le caratteristiche di micro e macro-
tessitura superficiale, I'asportazione della pellicola superfi-
ciale da parte dell’azione del traffico consente di ottenere
caratteristiche ottimali di aderenza gia dopo pochi giorni.

Nel corso delle sperimentazioni effettuate dal
Laboratorio Sperimentale Stradale del Politecnico di
Milano, le applicazioni stradali in ambito urbano hanno
dato risultati di abbattimento degli inquinanti twit’altro che
trascurabili, che vanno fino al 65% per gli NO, e fino al
50% per il PM10: si & registrata inoltre una riduzione fino
al 70% per gli NO,, fino al 93% degli SO, e fino al 30%
del CO. Le pili recenti applicazioni in ambito autostradale
hanno poi mostrato abbattimenti del 25% degli NO, e del
83% del CO.

Un’applicazione ulteriormente innovativa riguarda
I"impiego di materiali fotocatalitici per la realizzazione di
strati di conglomerato bituminoso drenanti e fonoassor-
benti.

Lapplicazione avviene mediante I’utilizzo combinato
di due prodotti fotocatalitici: un fissativo fotocatalitico e
una speciale sabbia resa fotocatalitica mediante biossido di
titanio. Le modalita di applicazione e le quantiti dei pro-
dotti sono tali da non alterare la capacitd drenanti della
pavimentazione cosi come le caratteristiche di fonoassor-
benza, garantendo un’efficace azione fotocatalitica.

Sperimentazione in vera grandezza hanno mostrato la
conformita della pavimentazione drenante fotocatalitica in
termini di capacita drenante e caratteristiche superficiali;
test ambientali condotti sulla pavimentazione hanno
mostrato una riduzione media della concentrazione di
inquinanti fino al 50%.

Conclusioni

Il contenimento delle emissioni atmosferiche inquinan-
ti causate dal traffico veicolare rappresenta un problema di
rilevanza sociale che per essere risolto richiede I’applica-
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Figura 5 - Fase di intasamento della pavimentazione
con la malta fotocatalitica

Figura 6 - Profondita di penetrazione della malta nel

conglomerato bituminoso per cinque miscele
differentemente fluidificate
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Figura 7 - Risultato dell’applicazione
in ambito urbano
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zione contemporanea di molteplici forme di mitigazione.
Tra queste, I"impiego di materiali fotocatalitici rappresenta
sicuramente un valido esempio di intervento funzionale.

Le elevate capacita di abbattimento degli inquinanti di
tali materiali fanno si che un’alta percentuale delle sostan-
ze presenti in atmosfera possa essere abbattuta e resa non
nociva semplicemente grazie all’utilizzo all’azione attivan-
te delle radiazioni luminose.

La versatilita di impiego dei materiali fotocatalitici, e in
particolar modo del biossido di titanio, inoltre rendono pos-
sibile I"applicazione in molteplici contesti.

Per cid che riguarda I"ambito stradale, le possibilita di
impiego sono molteplici e possono interessare potenzial-
mente tutte le opere a corredo dell’infrastruttura, dalle bar-
riere di protezione, a quelle fonoassorbenti, ai muri di
sostegno, alle gallerie.

La ricerca sui materiali stradali ha consentito inoltre di
impiegare i materiali fotocatalitici anche per la realizzazio-
ne di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
L’azione di abbattimento degli inquinanti atmosferici pud
essere svolta quindi direttamente dall’infrastruttura che
ospita il traffico veicolare. L'impiego di materiali fotocata-
litici per il rivestimento della superficie stradale consente
di ottenere ottimi risultati in termini di riduzione delle
sostanze nocive, senza comportare riduzioni in termini di
prestazioni della pavimentazione, anche nel caso di appli-
cazioni su strati drenanti o fonoassorbenti.

I materiali fotocatalitici, grazie alle loro caratteristiche
possono certamente rappresentare un’importante risorsa
per la progettazione eco-compatibile delle infrastrutture
viarie, contribuendo in maniera sensibile all’abbassamento
dell’inquinamento atmosferico da traffico veicolare.
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